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 شوند؟ اي جزو كدام دسته از الياف محسوب مي الياف پشمي و پنبه . 1

  الياف سنتتيك. د  الياف كوتاه . ج  الياف الاستيك . ب  فيلامنت طولاني . الف  

  جزو كدام دسته از الياف طبيعي است؟ "الپاكا".2

  رژنره. د  حيواني               . ج  گياهي                 . ب  معدني                   . الف  

  كوچكترين واحد زنده گياه چه نام دارد؟. 3

  غشا . د  كندريوزوم             . ج  ياخته              . ب  سيتوپلاسم              . الف  

  گويند؟ بل نفوذ نسبت به آب و هوا است را اصطلاحا چه مياق راي كه سبك و غي تبديل شدن غشا سلول به ماده. 4

  فيبري شدن. د  چوبي شدن . ج  كوتين شدن        . ب  چوب پنبه شدن       . الف  

  جزو كدام دسته از مواد موجود در پنبه است؟» پيرودوكسين«  . 5

  پكتين .د    ها                  ويتامين. ج  اسيدهاي آلي . ب  ها پيگمنت . الف  

در جعبه استاندارد  "شود الياف آن ناصاف و داراي نپ و نپ است خاكستري است و كمي لكه زرد در آن ديده مي "اي كه پنبه. 6

  گيرد؟ پنبه ايران جزو كدام رقم قرار مي

  رقم سه. د  رقم چهار               . ج  رقم يك             . ب  رقم دو              . الف  

  شود؟ جه حرارتي الياف پنبه در اثر اكسيداسيون به مقدار قابل توجهي تجزيه ميدر چه در. 7

  درجه 240. د  درجه 180. ج  درجه             150. ب  درجه  120. الف  

  شود؟ بعدا مواد اضافي آن شستشو و زدوده مي ،شود به چه دليل ابتدا نخ يا پارچه ساخته مي. 8

  .شود كه مراحل ريسندگي با اشكال كمتري طي شود سبب مي چربي طبيعي الياف پنبه چون . الف  

  .رود مقاومت پنبه در برابر عوامل شيميايي بالاتر مي چون . ب  

  .گذارند تركيبات قليايي و پودرهاي شستشو اثر مخرب كمتري روي پنبه مي چون . ج  

  .هاي آلي اثر مخربي روي پنبه نخواهند گذاشت حلال چون. د  

  شود؟ لياف زير از ساقه گياه فلاكس استخراج مييك از ا كدام. 9

  چتايي   . د   پشم. ج  كتان                 . ب  پنبه                . الف  

  نامند؟ اليافي از كتان كه در عمليات جداسازي شكسته نشده و طول آنها كوتاهتر نشده را چه مي. 10

  sliverفتيله . د    raveريو. ج              lineلاين . ب   towتو . الف  

  دليل اين امر چيست؟ ،مقاومت چتايي در برابر عوامل بيولوژيكي به مراتب بيشتر از پنبه و كتان است. 11

    .شود كه باعث نگهداري الياف ميوجود مقدار زيادي مواد صمغي  . الف  

  وجود مناطق كريستالين زياد در ساختمان اين ليف. ب  

  ن در مركز سراسر طول ليفنام لوم هوجود كانالي ب. ج  

  .هاي كورتكس را از چوب گياه جدا كرده است وجود قسمت ديوار نازكي كه سلول. د  
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  ؟گيرد نمييك از الياف زير جزو الياف برگي قرار  كدام .12

  چتايي. د  سيسال            . ج  آباكا              . ب  هنه كن                 . الف  

  نامند؟ اين پوشش را چه مي ،يكنواخت از فلس پوشيده شده است طور نا هسطح ليف ب ،وسكوپي پشمدر مشاهدات ميكر .13

  اپي كيوتيكل. د  كورتكس              . ج  كيوتيكل                 . ب  مدولا              . الف  

  ها در پشم بستگي به چه عواملي دارد؟ اثر قليايي. 14

  مقدار آمينو موجود در كراتين پشم  . ب  كراتين پشم مقدار پپتايد موجود در. الف  

  ديدگي پيوندهاي پپتايد بستگي به آسيب . د  درجه حرارت و غلظت قليايي . ج  

  شود؟ دي آمينه كردن پشم بوسيله چه اسيدي انجام مي .15

  اسيد سيستيك  . د    سولفيد سديم بي . ج  سولفيد سديم . ب  اسيدنيترو . الف  

چه  ،است دنيا الياف پشمي قطر بهترين قيمت و قطر الياف آن نصف الياف آن گران ،كند ر كشور پرو زيست ميحيواني كه د .16

  نام دارد؟

  ويكونا. د  آلپاكا                   . ج  لاما                 . ب  كشمير                     . الف  

  ترين ليفي كه مصرف پوششي دارد كدام است؟ گران. 17

  موهر. د  آلپاكا              . ج  ابريشم                  . ب  كشمير                  . الف  

  گيري شده ابريشم به چه شكلي است؟ هاي صمغ سطح مقطع رشته. 18

    دايره           . ب       بيضي      . الف  

  نامنظم. د  هاي گرد            مثلث با گوشه. ج  

  دهند؟ گيري معمولا تا چند درصد وزن آن را بار مي وزن ابريشم پس از صمغ براي جبران نقصان. 19

  %50تا. د  %            150تا. ج  %           200تا . ب  %          100تا  . الف  

  ؟نيستترين اسيدهاي آمينه ابريشم  يك از موارد زير جزو فراوان كدام.  20

  آرژينين. د  آلانين               . ج                 ليوسين    . ب  گلايسين             . الف  

  هايي تبديل شود؟ رنگ آن ممكن است به چه رنگ ،در اثر اكسيداسيون ابريشم. 21

  اي زرد صورتي قهوه. ب  اي                        زرد بنفش قهوه. الف  

  د    اي خاكي  زر قهوه. د  صورتي  قرمز  نارنجي                      . ج  

  ؟  شود نمي به چه دليلي از الياف نيترو سلولز در نساجي استفاده. 22

  ضخامت نامناسب     . ب    انعطاف كم. الف  

  هاي نامناسب     فيلامنت. د    قابليت اشتعال بالا . ج  

  ؟ باشد نميبسپاري كه خود انسان توليد كرده  يك از الياف زير جزو مواد كدام. 23

  ويسكوز ريون  . د  اكرليك. جپلي پروپيلن               . ب  نايلون . الف  
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  شود چيست؟ گيري مي اندازه "استحكام سنج"كه با استفاده از دستگاه )  در خصوص الياف(فاكتور مهمي . 24

  درصد مقاومت نخ در مقابل كشش  . ب  درصد ازدياد طول تا حد پارگي                . الف  

  درصد مقاومت پارچه در مقابل كشش. د  ر برابر كشش          درصد نازكي قطر نخ د. ج  

  ترين روش ريسندگي براي بسپاري كه مقاومت حرارتي بالايي نيز دارد چيست؟ بهترين و اقتصادي. 25

  ريسي                   ترريسي و خشك. د  ذوب ريسي      . ج  خشك ريسي     . ب  ترريسي    . الف  

  اف سلولزي بازيافت شده چيست؟دليل مات شدن الي. 26

  .سطح قاعده آنها بيضي است. ب                    .سطح قاعده آنها مثلث است. الف  

  .سطح قاعده آنها دايره است. د                  .سطح قاعده آنها غير دايره است. ج  

  ؟شود نميمحسوب  ،استر هاي تجاري الياف پلي رد زير جزو نامايك از مو كدام. 27

  چيپ. د  تريلن. ج  ترويرا                 . ب  داكرون . الف  

ها و عوامل جوي  قارچ ،مواد شيميايي ،يك از الياف زير استحكام و ثبات سايشي بالايي دارند و در مقابل چروك شدن كدام. 28

  شود؟ ده ميعنوان پرز استفا هپارچه و نيز در قالي ب ،هاي كاموا اند و از آنها براي توليد نخ مقاوم

  پلي آميد. د  پلي استر                  . ج  نايلون                . ب  اكريليك              . الف  

كه از آن پيراهن و زير جامه و ملحفه و روبالشي تهيه  ،دار و پرمصرفي است اي سفيد و آهار يك از موارد زير پارچه پنبه كدام. 29

  كنند؟ مي

  آغبانو. د  چلوار                   . ج  ململ                 . ب            كرباس         . الف  

  رود؟ كار مي هاي نخي است كه بيشتر براي چادر مشكي ب يك از موارد زير پارچه كدام. 30

  حرير. د  ماهوت                   . ج  گاواردين                  . ب  كلوكه                 . الف  
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