
حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

علم مواد

يك ۱ ۲۵۶۰ ۴۶۰ :::
:

:

: :

-  - ,مهندسي رباتيك,مهندسي مكانيك .,مهندسي خودرو,مهندسي هوا فضا۱۳۱۱۰۱۰مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ) 
۱۳۱۵۰۱۵هوا فضا

)(دماي کوري cT... دمايي است که 
که در آن رفتار فرومغناطيسي کاملاً ناپديد ميشود،

که جهتگيري دو قطبيها و خاصيت مغناطيسي محو ميشود

در دماهاي بالاتر از دماي کوري ماده پارامغناطيس است

رفتار فرومغناطيسي مجدداً پديدار ميشود.

1

۱

2

3

4

-

.

.

.

.

استفاده از ماشين حساب ساده مجاز است

وقتي دو عنصر در حالت مايع کاملاً در هم حل شده و در حالت جامد اصلاً در هم حل نميگردند دماي شروع ذوب
آلياژ تشکيل شده از دو عنصر فوق همواره ... 

برابر با دماي ذوب عنصري است که درصد بيشتري دارد. 

کمتر از دماي ذوب هر يک از سازنده هاي آن است. 

ثابت است و تابع ترکيب شيميايي نيست. 

بيشتر از دماي ذوب هر يک از سازنده هاي آن است. 
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۱
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4

-

.

.

.

.

  كدام است.Bدر شكل زير انديس صفحه 

(۲۱۱)(۱۲۲)1( ,1,1)
2

1 1( , ,1)
2 2

3

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

علم مواد

۲۵۶۰ يك۱ ۴۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي رباتيك,مهندسي مكانيك .,مهندسي خودرو,مهندسي هوا فضا -۱۳۱۱۰۱۰مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ) 
۱۳۱۵۰۱۵هوا فضا

فاكتور تراكم اتمي كدام يك از ساختارهاي زير بيشتر است؟
FCCBCCSCBCC و FCC

4

۱234

-

....

 كدام است.Bدر شكل زير انديس جهت 

3 1( ,0, )
2 2

2 1( ,0, )
3 2

 

2 1( ,1, )
3 2

 

2 1 1( , , )
3 2 2

  

5

۱234

-

....

کدام يک از نقصهاي کريستالي زير معرف يک نقص صفحه اي است؟
نابجايي جاي خالي      

دوقلويياتم بين نشين خودي       

6

۱2

34

-

..

..

چقرمگي يك جسم .....................                                                                    
كرنش. – برابر است با سطح زير منحني تنش 

برابر است با سطح زير قسمت الاستيك منحني تنش- كرنش. 

برابر با سطح زير منحني در منطقه پلاستيك است

برابر است با مدول ارتجاعيت يك جسم
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

علم مواد

۲۵۶۰ يك۱ ۴۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي رباتيك,مهندسي مكانيك .,مهندسي خودرو,مهندسي هوا فضا -۱۳۱۱۰۱۰مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ) 
۱۳۱۵۰۱۵هوا فضا

با توجه به منحنيهاي ارائه شده در نمودار زير كدام يك براي توليد فنر مناسب است؟  

ABCD

8

۱234

-

....

در سختي سنجي ويكرز شكل نافذ به چه صورت است
مثلثيبيضيهرميكروي

9

۱234

-

....

شيارهاي هم محور در سطح مقطع شكست زير نشان دهنده چه نوع شكستي مي باشد: 

شكست خستگيشكست خزشتردنرم

10

۱234

-

....

در مرحله دوم خزش سرعت پديده كار سختي و باز شدن قفل نابجايي ها....
برابر است

سرعت كار سختي بيشتر است

سرعت باز شدن قفل نابجايي ها بيشتر است

نمي توان در مورد اين دو پديده در خزش اظهار نظر كرد
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سطح مقطع شكست ترد به صورت......... به نظر مي رسد
حفره حفرهلايه لايهخاكستريبراق

12

۱234

-

....
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

علم مواد

۲۵۶۰ يك۱ ۴۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي رباتيك,مهندسي مكانيك .,مهندسي خودرو,مهندسي هوا فضا -۱۳۱۱۰۱۰مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ) 
۱۳۱۵۰۱۵هوا فضا

  رسيده است كرنش حجميt و l ، w  در اثر تغيير شكل به ابعادt و l ، wقطعه اي به ابعاد اولية 
(تغيير حجم نسبي) در تغيير شكل پلاستيك فوق چقدر است؟ 

۱صفر           

twl eee 
   tw  1

13

۱2

34

-

..

..

واكنش پري تكتيك عبارت است از
تبديل يك جامد به دو جامد ديگرتبديل يك مايع به دو جامد

تبديل يك مايع به دو مايع ديگرتبديل يك مايع وجامد به يك جامد ديگر

14

۱2

34

-

..

..

سختي پذيري فولاد معياري است که ميتوان با آن .... را تعيين کرد. 
درصد تشکيل مارتنزيتمقدار ماکزيمم سختي در سطح فلز 

ابعاد قطعه اي را که ميتوان ساخت و سخت نمودفازهاي تشکيل شده در ضمن عمليات حرارتي 

15

۱2

34

-

..

..

هدف از عمليات حرارتي آنيل کامل چيست؟
يکنواخت شدن ساختمان و ترکيب شيميايي فولادهاي ريخته شده.

تبديل ريز ساختار از دانه هاي کشيده به حالت دانه هاي هم محور تبديل.

ريز کردن دانه هاي درشتي که اغلب به هنگام کار گرم در درجه حرارت بالا و يا در ضمن ريخته گري و انجماد به وجود
آمده است

براي جذب يا کاهش تنشهاي باقيمانده از عمليات قبلي
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در فرايند پير سازي، در دماي ثابت سختي با گذشت زمان..
افزايش مي يابدكاهش مي يابد

ابتدا افزايش و سپس كاهش مي يابدابتدا كاهش و سپس افزايش مي يابد

17

۱2

34

-

..

..

چدن داكتيل چگونه توليد مي شود؟
با سرعت سرد كردن زيادبا اضافه كردن منيزيم به مذاب چدن خاكستري

با اضافه كردن سيلسيم به مذاب چدن خاكستريبا عمليات حرارتي چدن سفيد
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۱2

34

-

..

..
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

علم مواد

۲۵۶۰ يك۱ ۴۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي رباتيك,مهندسي مكانيك .,مهندسي خودرو,مهندسي هوا فضا -۱۳۱۱۰۱۰مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ) 
۱۳۱۵۰۱۵هوا فضا

کداميک از انواع چدنهاي نام برده قابليت کاهش ارتعاش و جذب صدا را دارند؟
ماليبلسفيدنشکنخاکستري 

19

۱234

-

....

  به ترتيب معرف چه موادي هستند؟ C و A، Bدر شكل زير محني هاي 

الاستومر،پليمر ترد،پلاستيكپليمر ترد، پلاستيك، الاستومر 

الاستومر، پلاستيك، پليمر تردپلاستيك، پليمر ترد، الاستومر

20

۱2

34

-

..

..

سوپر آلياژها بر اساس كدام يك از مواد زير طبقه بندي نمي شوند. 
سربنيكلكبالتآهن

21

۱234

-

....

خاصيت پيزوالکتريکي يعني:
ايجاد يک ولتاژ يا ميدان الکتريکي و پديده دو قطبي شدن در اثر اعمال نيرو يا تغييري در ابعاد اين گونه مواد

تغييري در ابعاد در اين گونه مواد بر اثر قرار گرفتن در يک ميدان الکتريکي و يا ايجاد يک ولتاژ

تبديل امواج صوتي که از نوع امواج مکانيکي هستند، به ميدانهاي الکتريکي و يا برعکس ميدانهاي الکتريکي را به امواج
صوتي

همه موارد

22
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

علم مواد

۲۵۶۰ يك۱ ۴۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي رباتيك,مهندسي مكانيك .,مهندسي خودرو,مهندسي هوا فضا -۱۳۱۱۰۱۰مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ) 
۱۳۱۵۰۱۵هوا فضا

رفتار پارامغناطيسي مواد به چه معني است؟
اين رفتار بدون اعمال ميدان مغناطيسي خارجي در بعضي از مواد ظاهر ميشود.

با قرار گرفتن در يک ميدان مغناطيسي دوقطبيهاي مغناطيسي که با ميدان مغناطيسي مخالف هستند ايجاد ميشود. 

با قرار گرفتن در يک ميدان مغناطيسي، دو قطبيهاي مغناطيسي اتمها با هم رديف شده و يک ضريب حساسيت
مغناطيسي مثبت کوچکي به دست ميآيد

دو قطبي هاي مغناطيسي به صورت نامنظم وجود دارند و با قرار گرفتن در ميدان مغناطيسي تغيير نميکنند
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2
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-
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.
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در جدول پتانسيل استاندارد الکتروشيميايي فلزات:
فلزي که به بالاي اين سري نزديکتر باشد کاتدي است و در مقابل خوردگي ضعيف است.

فلزي که به بالاي اين سري نزديکتر باشد آندي است و تحت حفاظت گالوانيکي قرار دارد.

فلزي که به بالاي اين سري نزديکتر باشد کاتدي است و تحت حفاظت گالوانيکي قرار دارد.

فلزي که به بالاي اين سري نزديکتر باشد آندي است و در مقابل خوردگي ضعيف است.

24
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کدام يک از انواع خوردگي در نتيجه غلظت کربن زياد و انجام نگرفتن عمليات حرارتي به طور مناسبي در فولاد
هاي ضد زنگ ايجاد ميشود؟

خوردگي رسوبيخوردگي بين دانه اي

خوردگي يکنواختخوردگي حفره اي

25

۱2

34

-

..

..

مكانيزم تغيير شكل پلاستيك در جامدات را توضيح دهيد. 1-

سوالات تشريحي
 نمره۱,۷۵ 
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حضرت علي(ع): دانش راهبر نيکويي براي ايمان است
کارشناسی

عنــوان درس
رشته تحصیلی/کد درس

سري سوال زمان آزمون (دقیقه) : تستیتعداد سوالات : تستی تشریحیتشریحی

علم مواد

۲۵۶۰ يك۱ ۴۶۰ :::
:

:

: :

 - ,مهندسي رباتيك,مهندسي مكانيك .,مهندسي خودرو,مهندسي هوا فضا -۱۳۱۱۰۱۰مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي ) 
۱۳۱۵۰۱۵هوا فضا

مناطق مختلف دياگرام آهن كربن زير را نامگذاري كرده و نحوه سرد شدن و ساختار فولاد
هيپويوتكتوئيدي را توضيح دهيد. 

 نمره۱,۷۵ -2

فرايند پيرسازي را ضمن رسم شكل توضيح دهيد.   نمره۱,۷۵ -3

 نمره۱,۷۵ -4 محاسبه كنيد.BCCفاكتور تراكم اتمي را براي ساختار 
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